
MeasureLink 제품별 출력 브리프: No.102 GEER Type
Aging Oven
Yasuda Seiki � 고무/플라스틱 열노화 시험기

고무와 플라스틱 열노화 특성 평가에 쓰이는 GEER 방식 aging oven. 자동차, 고분자, 전선, 포장 소재 QC 수요가 넓다.

공식 자료:

https://yasudaseiki.com/product/plastic_rubber/gear-aging-test-machine/#No102_GEER_TYPE_AGING_OVEN

모델/스펙 확인
- RT +20 to 300 C

- rotating specimen rack

- ventilation measurement

- uniform air velocity

특성과 사용 분야
- 고무�플라스틱 소재를 일정 온도와 환기 조건에서 열노화시켜 물성 변화를 비교하는 장비군입니다.

- 온도 범위, 공기 교환율, 풍속, 회전 시편랙, 안전장치가 재현성에 직접 영향을 줍니다.

- 열노화 자체보다 노화 전후 인장, 경도, 색상, 질량 변화 등 후속 물성시험과 연결하는 설계가 중요합니다.

- 고무 열노화: 시료 조건과 보고서 요구를 함께 확인

- 플라스틱 내열성: 시료 조건과 보고서 요구를 함께 확인

- 전선 피복 평가: 시료 조건과 보고서 요구를 함께 확인

- 자동차 소재 QC: 시료 조건과 보고서 요구를 함께 확인

- 포장재 내구성: 시료 조건과 보고서 요구를 함께 확인

실험�연구�분석�테스트 운용법
- 1. 노화 조건 고정: 표준, 시편 형상, 노화 온도, 시간, 공기 교환율, 허용 편차를 시험계획서에 먼저 고정합니다.

- 2. 시편 배치: 시편을 홀더나 회전랙에 균일하게 배치하고 과밀 적재, 벽면 접촉, 시편 간 간섭을 피합니다.

- 3. 온도�환기 운용: 온도 안정화, 풍속/환기 조건, 안전장치, 기록계를 확인한 뒤 시험을 시작하고 중간 개폐를 최소화합니다.

- 4. 후속 물성시험 연결: 시험 후 인장, 경도, 색상, 질량, 외관 변화 데이터를 노화 조건과 함께 저장해 소재 변경 영향을 비교합니다.

산업별 설치�운용 방식
- 고무�플라스틱 제조: ASTM/ISO/JIS 기준, 온도�시간, 시편 수량, 후속 물성시험 항목을 정하고 배합 변경 전후를 비교합니다.

- 자동차�전선 소재: 전장/케이블 사용 온도, UL/IEC 조건, 시편 홀더와 환기 조건을 검토한 뒤 품질 보증 전처리 장비로 운용합니다.

- 대학�공동기기원: 다양한 사용자 시료를 고려해 안전장치, 사용자 교육, 예약�성적서 양식, 냄새/휘발물 관리 기준을 둡니다.

소모품�액세서리�교정 확인
- 시편 홀더와 회전랙

- 추가 클립 또는 mesh shelf 옵션

- 온도�풍속�환기 검증 기록지

- 교정성적서와 안전점검 기록

표준�공식 근거
- JIS K6257: 원문 절차 복제가 아니라 적용 여부와 장비 적합성 검토 항목

- ASTM D573: 원문 절차 복제가 아니라 적용 여부와 장비 적합성 검토 항목
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- ASTM D5374: 원문 절차 복제가 아니라 적용 여부와 장비 적합성 검토 항목

- ISO 188: 원문 절차 복제가 아니라 적용 여부와 장비 적합성 검토 항목

- IEC 60216-4-1: 원문 절차 복제가 아니라 적용 여부와 장비 적합성 검토 항목

- 공식 자료:

https://yasudaseiki.com/product/plastic_rubber/gear-aging-test-machine/#No102_GEER_TYPE_AGING_OVEN

- 브랜드 공식 사이트: https://yasudaseiki.com/products/

- 가격, 납기, 공급 가능성, 설치, 교정, 서비스 범위는 상담 후 확인합니다.
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